TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH
Daimlerstr. 11 D-85748
Garching

Tekn. Rapor No.:

Imalatci:

Tip:

08-00002-CT-IST
ASD Orman Uriinleri A.S.

5048 Sikigtirllmig Laminat

Test Raporu
No 08-00002-CT-IST

Sayfa1/2

Belli motorlu ara¢ kategorilerinin ic yapiminda kullanilan malzemelerin yanma davranisi

ile ilgili, Uye Devletlerin kanunlarma yakinliga dair Avrupa Toplulugu konseyi yonergesine gore

yapilan Test

No. 95/28/EC tarih 24.10.1995

Basvuran:

ASD ORMAN URUNLERI A.S.
1.0rganize Sanayi Bélgesi Beykdy / 81000 DUZCE/TR

I. Malzemenin ozellikleri:
I.1. Imalatc1:
.2 Tip:

Baz malzeme / isim:

1.3. Kompozit malzeme /
tek malzeme:

Kompozit malzeme igin

ASD ORMAN URUNLERI A S.
5048 Sikigtirllmig Laminat

1.Melamin Emdirilmis Dekoratif Kagit
2.Fenollii Emdirilmis Dekoratif Kagit
2.Melamin Emdirilmis Dekoratif Kagit
I¢c Ekipman (Yan Duvar, Cati, On Panel)

Kompozit

3 tabaka



Tabaka sayisi:

1.4.Ylizey malzemesi tipi: 2.Melamin Emdirilmis Dekoratif Kagit
1.5.Renk: Gri noktal1 antrasit
1.6.Kalinlik: 2,5 mm

II. Test Kaydu:
IL.1. Yapilan testler:

95/28/EC’ye gore i¢c malzemelerin yanma davranisi testi

[x] BKIV
[x] EkV
[]  EKIV

I1.2. Yapilan testler:
95/28/EC’ye gore i¢ malzemelerin yanma davranisi testi

[x] Ek IV/ VI’a gore yanma davranisi ile ilgili sartlar kargilanmistir. Bunlar asagidakilerde
dogrulamigtir:

[x] - yatay dogrultu (Ek V)

[] ) dikey dogrultu (Ek VT)
[] + dikey ve yatay dogrultu (Ek IV ve VI)
[x] Ek V’e gore erime davranisi ile ilgili sartlar kargilanmigtir.

11.3. Yorumlar:

95/28/EC’ye gore test Yatay yanma orani 0 mm/dak
Ek IV:

95/28/EC’ye gore test Malzeme damlamasi yok

Ek V:

II.LV.  Test yer ve tarihi: Adapazari (TR), 09.01.2008

Bu test raporu 1’den 2’ye kadar sayfalardan olusmaktadir.



{imza ve Miihiir}
Uzman Fikret Altintas
11 Ocak 2008 Garching
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